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ABSTRACT

Surface changes between implant and zircoina

abutment after loading

In this study, titanium abutments and zirconia abutments were

connected to each implant in external type implants. After that they

were loaded 10000 times with 20Kg as occlusal force. The surface

changes of external hexgon part and platform were observed in

FESEM image. Viker's hardness of an implant, a titanium abutment and

a zirconia abutment were measured respectively.

1. Viker's hardness of an implants, a titanium abutment and a zirconia

abutment was 309.80±11.78 HV, 318.40±11.82 HV, and

1495.30±16.21 HV respectively.

There was no statistical significance between an implant and a

titanium abutment (P>0.05, Anova). However, there was statistical

significance between an implant and a zirconia abutment(P<0.05,

Anova).

2. The wear was observed at the joint of implant and abutment in

both a titanium abutment group and a zirconia abutment group after

loading 10,000 times. The zirconia abutment showed more remarkable
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wear than the titanium one.

In conclusion, the wear of external hexagon and platform was much

more notable in a zirconia abutment group than a titanium one. It was

suggested that it could result from the difference of surface hardness

between titanium and zirconia.

The wear of junction between an implant and a zirconia abutment

becomes more severe, the connection of an implant and an abutment

is much more unfit. This is likely to cause loosening and fracture of

the abutment screw. so it is considered that the possibility of implant

supra-structure failure can be increased.
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론I.

플란트가 보 후 골 착 한 플란트 공과 실 는

근 도 처리 술 하여 란 상에 어 가

고 다.

가 심미 근 진보 룬 과재료 야

하여 욱 심미 도 능 도 안 플란트 상

필 하게 었다.

티타늄 지 주는 우수한 강도 식 항 생체 가공, ,

하 쉬운 질 플란트 지 주 경계 에 합 등 여러,

지니고 지만1,2) 심미 민감한 에 통해 지 주

어 운 색상 비 는 드러내곤 하 는 특 thin

에 욱 드러 다 그래 러한 비심미 개 하biotype .

해 심미 우수한 라믹 한 다양한 지 주들 개 어 다.

라믹 지 주는 개1991 “CerAdapt”(NobleBiocare

,Gothenburg,sweden) , 99.5% aluminium oxide(Al2O3)

루어 고 브 막 플란트 타ceramic core , external hexagon

에 맞도 었다 그 후 지 니아 지 주 가 처. 1995 (Zireal)

개 후 수많 다양한 지 니아 지 주가 가 개 어 수많

상 에 사 어지고 다3) 알루미나 지 니아 아색상과.

사한 색 재 할 수 에 심미 시 는 에

많 사 어 재료 사 강도 비 하 지 니아 지 주가

알루미나 지 주보다 약 도 강하다2 1).

지 니아 강도는 합 감안하 라도(90~370N)

한 도 수 나타내 에1,4) 근 심미 는,

에 차 많 사 고 다 지 니아 지 주 한 수복.

통한 간 다수 향 연 에 는 지 니아 지 주 나 나
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사 림 등 없는 매우 공 사 들 근 보고 고 다
5,6) 그럼에도.

하고 실 상에 는 지 니아 체 지 쉬운 특 에 지,

니아 지 주 과 상 가 빈 하게 보고 고 는 것

실 7) 어나는 원 규 하 한 연 들 또한 미,

많 진행 어 다 그러나 연 들 지 니아지 주.

키는 것 보 는 플란트 지 주 에 집 상,

지 니아 지 주 강도 지 주 나사 림 플란트 지 주간,

수직 수평 미 간극 변 에만 맞 채 진행 었다, .

등Adatia 4)에 하 변 곡 에 도볼 수 듯 지 주 변-

나타나고 어 지 주 나사 변 어나게 후 결과

지 주 생하는 것 보 다 지 주 변 플란트.

는 지 주 에 변 는 지 주 나사 변 지 주

시 는 한 집 연 어 나 티타늄

지 주 한 연 는 많 다 지지 않았다 특 지 니아 지 주.

연결하여 하 가한 후 플란트 에external hexa platform

어 변 가 어나는지에 한 보는 근에 연 고 나

아직 많 연 가 필 한 것 보 다.

본 연 에 는 지 니아 지 주 티타늄 지 주 사 하여 하 가했

경우 플란트 지 주가 만나는 특 플란트, external hexa

에 어나는 변 가 나사 림 지 주 등platform

귀결 는 플란트 실 어 한 가지는지에 한 진지한 고찰

해보고 한다.
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.Ⅱ 실험재료

실험재료1.

실험에 사 플란트 시스 다 연결 프란트 고Osstem .

체 지 주 지 주 나사 개씩 택하 다, , 6 .

플란트 고 체1) (Implant fixture)

플란트 고 체는 사에 생산 는 각Osstem (external

가진 직경 직경 고 체hexagon) 4.0mm (Hexlock 4.0D×10mm; Avana

택하 다Dental Implant System, Korea) (Figure 1-a).

a b c

Figure 1. Avana system

(a;fixture,b; abutment,c;abutment

screw).

Figure 2.

Cemented

abutment and

Zirconia abutment

(attached onto

implant)

지 주2) (Abutment)

시 트 지 지 주 택하 다. Cemented abutment(Regular,
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5mm(D)×2mm(C)×5.5mm (H), Osstem, Korea) 택하 고(Figure 1-b),

지 니아지 주는 시 트 지 지 주 복 하여 하 다 지(Figure 2).

니아 지 주는 하여 었다Zirkonzahn system .

지 주 나사3)

지 주 나사는 시스 타 타늄 지 주 나사 사 하 다(Figure

1-c).

2. 실험

실험 과1)

실험 타 타늄 지 주 연결한 프란트 지 주 지3 ,

주 나사 하 실험 지 니 지 주 연결한 프란트, 3 ,

지 니아 지 주 지 주 나사 하 다 지 주들 각각 지 주 나.

사 하여 프란트에 연결 었다 나사 사 지.

시 하 고 하게 하 해 크 어20 Ncm ,

사 하 다 프란트에(Brånemark system DEA 020 Torque controller) .

지 주 연결한 후 나사 실리 과 진 하(access hole of screw)

여 하 다.

하 과 주사 미경 고찰2) (loading) (FESEM)

지 주가 연결 프란트에 수직 가하 다 프란트 지20Kg .

주가 연결 복합체에 하 가하 다 하 한 고 체 상10,000 .

과 에 생 는 변external hexagon platform FESEM (field emission

scaning electron microscope, model:XL 30 SFEG, Phillips co. Netherland,)

하여 찰하 다 실험 시료 상태 찰하 고 하. , 10,000

복 가한 후 플란트 변 도 찰하 다 지 주 하는.
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고 체 상 과 상태 찰하 고 찰external hexagon platform ,

하 해 시편 각도 경사지게 하 다 실험도 프란트나 지 주45° .

변 에 향 주지 않게 하 해 시료 취 시 주 울 다 각각.

시료들 찰 에 척 척 시행하 다SEM .

경도3) Viker's

프란트 지 주 지 니아 지 주 경도 하 는, Vicker's

비커스 경도 시험WILSON - TUKON 2100 ( Instron Wilson, US/Tukon

사 하 다 프란트 타 타늄 지 주 지 니아 지2100, Indonesia) .

주 경도 는 각각 시료마다 씩 한 결과 평균Vicker's 5

하 다 하여 다 과 같 내 통계 하. SPSS(version 10.1)

다 과 그룹 간 경도에 한 비 에는. Group 1 Group 2 Avana Vicker's

하 다 검 수 하 다ANOVA . 0.05 .
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연.

타 타늄 지 주 결합 프란트 변1.

프란트 각 에 마 가 뚜 나(external hexagon)

타났고 프란트 에 는 지 주 하는 가(Figure3- B,D), plafform

연 지닌 원 드 태 마 양상 보 다 프(Figure 3 - A,B,C,D).

란트 고 찰시 지 주 하지 않는 는 거 가공platform

그 재하 지 주 하는 는 마 해 어,

나간 양상 뚜 찰 었다(Figure 3 -E,F)

A. Superior view of implant B. Tilting view of implant(45°)

C. Platform D. Platform and coner of hexagon

(tilting view)
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E. Platform F. Platform(tilting view)

Figure 3. Photomicrograph of Osstem Implant attached to cemented

(titanium) abutment in SEM(A,B,C,D,E,F; Magnification ×21, ×24, ×105,

×96, ×500, ×1000)

지 니아 지 주 연결 프란트 변2.

지 니아 지 주 합 는 프란트 각 타 타늄 지 주

하는 프란트 보다 심한 마 상 보 다 프란트 각.

수직 고 뚜 한 마 나타내었 프란트(Figure 4-B,D) platform

도 타 타늄에 비해 규 고 심한 마 양상 보 다(Figure 4-A,B,C,D).

타 타늄 지 주 하는 프란트 연 고 한 께platform

드 태 마 나타내는 지 니아 하는 프란트 platform

마 태가 규 고 비 연 는 심각한 변 보여주었다

지 니아 합하는 프란트 에 나타는 마(Figure 4- E,F,G,H) platform

특징 양상 변 과(Figure 4-E,F) (Figure 4-G,H)

었다.
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A. Superior view of implant B. Tilting view of implant(45°)

C. Platform D. Platform and coner of hexagon

(tilting view)

E. Platform F. Platform (tilting view)
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G. Platform (tilting view) H. Platform(tilting view)

Figure 4. Photomicrograph of Osstem Implant attaced to zirconia abutment

in SEM(A,B,C,D,E,F; Magnification ×21, ×24, ×105, ×96, ×500, ×1000)

에 는 지 니아 가 프란트 에 는 것Figure 4-H platform

찰 었다 다 지 니아 지 주 합 프란트 상에. platform

는 들 한 결과 다EDX (Figure 5).

A. Zr particle B. Composition of Figure 5-A.

Figure 5. Composition of particle on the implant platform contacted with

zirconia abutment.
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경도3. Viker's

프란트 타 타늄 지 주 지 니아 지 주 경도는 각각 평균, Viker's

다 프란트309.80± 11.78 HV, 318.40± 11.82 HV, 1495.30± 16.21 HV .

타 타늄 지 주 사 에는 통계학 재하지 않았다(P>0.05,

하지만 프란트 지 니아 사 에는 통계학 었Anova). ,

다(P<0.05, Anova).
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고 찰.Ⅳ

새 운 과 재료 개 라믹 과 심미 나날 가하고

가 심미 맞 플란트 지 주에 도 라믹

사 가하고 는 다 플란트 수복시 타.

타늄 지 주는 변연 가 검게 비 는 단 가 보 하

하여 변연 연하 내리 도 하 나 연하 시 트가

거 들고 그 한 시 트가 경우 것 병 하

여 플란트 주 염 등 키는 등 험 도 안고 었다 특 몸.

얇 에 검게 비 는 상 욱 심하여 변연Thin-bio type

연하 내리 라도 막 가 욱 어 다 라믹 지 주는 아색.

과 사하 향상 과 지 타 타늄 지 주가 가지고 는

러한 비심미 단 극복하고 다.

플란트 라믹 지 주는 개1991 CerAdapt(Nobel

알루미나 만들어 다 그러나 알루미나Biocare,Gothenburg,Sweden) .

지 주는 재료 체가 가지는 낮 강도 에 수복 후

에 어나곤 하 다6,8,9) 러한 알루미나 단 극복하.

해 지 니아 지 주가 연 었 마 내 지 니아1995

지 주 개 었다ZiReal 3) 그러나 단 지 니아 지 주. ZiReal

가 아니라 타 타늄 에 지 니아 태 다 그 후 다양한 단.

지 니아 지 주가 개 어 재 지 사 고 주 단

수복에 사 고 다.

지 니아 생체 합 타 타늄과 비슷하거나 우수한 것 알

알루미나 강도 나타내는 등 하는 라믹 고2

가지고 다 또한 합 어 는 강. (90~370N)

도 보 므 24 에 한해 는 상 사 천 고 다수,

공 가 연 어 보고 고 다 하지만 지 니아 지 주.
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또한 다수 보고 고 에 한 연 가 많 진행 어 다.

지 주 지 니아 체 지 쉬운 특 타 타늄에

비해 낮 가공 도 한 상 낮 합 도
3) 지 주 체결,

후 삭 한 항도 감 나사 림 등에 하는 것

어 다.

등Gomes
1)에 지 니아 수 는

합 어 는 하 나 하 실험 후에는672N 80,000

라는 수 보 다 하지만 감 수 도269N . ,

합 견 내는 에는 큰 리가 없어 보 다고 보고하 다.

등Welander 2)는 동 하 후 지 니아 지 주 플란(dynamic loading)

트 사 미 간극 변 사한 결과 타 타늄 나 알루미나 지 주보다

도 낮 수 해 지 니아 지 주 사 해도 합도가 거 변

하지 않고 한 하 견 낼 수 보고하 다.

등Nothdurft 10)는 지 주 삭 지 니아 항 없다고

보고했다 가 한 지 니아 지 주 플란트. shoulder

하 에 각 나타났 것 상 지 주 삭shoulder

지 주 항 없다는 것 미한다 하 다.

등Lee 11) 만 복 하 하에 지 니아 지 주가 지 주에100

비해 나사 결합 안 크다는 결 보고하 다 그들 또한.

연결 식 플란트에 는 과 하 에 한(external type)

주 나사에 집 다 하 다 수평 각 하 는 동안.

나사가 지 주 지 내야하지만 나사 체에는 수할 수

는 가 없 2) 연결 에 격 경우 미 진동에 하

실과 나사 림 야 수 다12) 런 에 는 합 하.

과하게 고 항 가 재하지 않 나사 림 생하게

다.
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듯 에 지 니아 지 었 들 타 타늄과

비 할 지 니아 지 주가 사하거나 나 수 들 보여

주고 다 그러나 여 단 지 니아 지 주 사 한 에 타.

타늄 지 주보다 많 지 주 보 고 다.

지 주 원 알아보고 지 니아 플란트 하는 타

타늄 경도 차 고찰하 다 과 라믹 만나.

닳게 다 는 라믹 경도가 보다 다. .

본 실험에 프란트 타 타늄 지 주 지 니아 지 주

경도는Viker's 각각 평균 309.80± 11.78 HV, 318.40± 11.82 HV,

다 프란트 타 타늄 지 주 사 에는 통계학1495.30± 16.21 HV .

없었 프란트 지 니아 지 주사 에는 통계학,

재하 경도 차 가 약 도 다 고 할 타 타늄, 5 . ,

프란트 지 니아 합 에 하 가해질 경우 프란트 지 니아

지 주 보다 마 한 변 가 하게 생 수 할 수 다.

등Brodbeck 13) 지 니아 타 나늄 경도 수 하 는Knoop

그 결과 또한 지 니아가 타 타늄보다 약 상 경도 나타5

내었다(Table 1).

Table 1. Knoop hardness of dental materials (kg/mm²)

HARDNESS VALUES OF VARIOUS DENTAL MATERIALS

Material knoop hardness(kg/mm²)

Gold-palladium alloy 200

Titanium 250

Human enamel 340

Quartz 820

Zirconia 1,200

Alumina 2,100

Diamond 8,000

그러므 본 실험에 마찬가지 타 타늄과 타 타늄끼리 할 보다

타 타늄과 지 니아가 직 할 경우 거동마 (fretting wear)52
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해 타 타늄에 욱 한 재료 상실 야 는 것 보여진다.

고 찰시 그룹 사 변 차 는 연 나타나 지 니

아 지 주 하는 플란트 에 한 변 보여 다

타 타늄 지 주 사 한 경우 플란트 에는(Figure 4). platform

지 태 경미하고 연 마 양상 보 지만 지 니(Figure 3-A,B),

아 지 주에 플란트 규 하고 연 지 않platform

에 큰 차 가 다 는 플란트 맞닿는.(Figure 4-A,B)

지 니아 지 주 타 타늄만큼 하고 매끄러운 가공

지 못하 에 할 것 사료 다 또한 지 니아 가 거동 마. ,

결과 지 니아 지 주 어 나 프란트(fretting wear)

에 는 것 곳곳에 견 다 것 취 강한 지 니platform .

아 질에 한 것 사료 는 프란트 지 니아 사,

에 하 가해짐에 라 프란트 변 욱 심하게platform

하는 원 할 것 다 같 찰 는 마 양상.

지 경우 프란트 지 주 사 격 커짐 해 플란트

각 에 가 상 할 수platform 14) 플란트,

지 니아 지 주 경계 합 도가 욱 낮아지고 지 주 미

운동 운동 가하여 나사 림 상과 그 한 나사

생할 수 것 다 본 실험에 나사 림 한 지 주.

막 하여 하 가하는 동안 매 마다1,000 20Ncm

복 하 다 나사 가 약해짐. , (clamping force)

느낄 수 었 나 하 는 어 웠다.

지 주 플란트 매식체간 합 안 지 주 나사 하 지,

주 나사 플란트 지 주 합도 동 피 등에 향 는, ,

다 실험에 찰 같 하 시 지 니아 지 주 프란트.

에 생한 한 마 변 합 합도 량하게 하platform

여 합 안 감 시킬 것 사료 다.
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지 주 에 라 프란트 변 양상 변 한다는 것

실험에 찰 었다 는 타 타늄 프란트 지 주 합.

에 어나는 마 보다는 프란트 프란트 보다 경도가 큰 지 니아

사 에 욱 심한 마 가 어난다는 것 보여주었다 비 실험.

한 숫 시편과 하나 플란트 시스 만 하여 지 주 상에

실험 었다 할지라도 지 니아 프란트에 한 심한 마 는 프란트

합 에 안 에 향 것 사료 다 향후 다양한.

가 연 가 필 하다.

.
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결 론.Ⅴ

본 연 는 연결 식 프란트에 타 타늄(external type)

지 주 복 한 지 니아 지 주 각각 플란트 연결하여

하 가한 후 플란트 각10,000 (external hexgon)

변 상 찰하고 프란트 타 타늄 지platform FESEM ,

주 지 니아 지 주 경도 하 다Viker's .

1. 프란트 타 타늄 지 주 지 니아 지 주 경도는 각각 평, Viker's

균 다309.80± 11.78 HV, 318.40± 11.82 HV, 1495.30± 16.21 HV .

프란트 타 타늄 지 주 사 에는 통계학 재하지 않았지

만 프란트 지 니아 사 에는 통계학(P>0.05, Anova),

찰 었다(P<0.05, Anova).

하 가한 후 플란트 변 찰에 타 타늄 지 주2. 10,000

그룹과 지 니아 지 주 그룹 에 마 가 찰 었 지 니,

아 지 주에 보다 한 마 양상 나타내었다.

결 경도 차 하여 타 타늄 지 주 사 할 보다 지

니아 지 주 사 한 경우 플란트 플랫external hexagon

폼 마 도가 하 다 플란트 지 니아 지 주 합 마.

상 심하게 어날수 플란트 지 니아 지 주 합도는 욱

어질 것 그 하여 지 주 나사 림 욱 쉽게 하고 나아가 지

니아 지 주 플란트 상 실 래할 가능

욱 것 사료 다.
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